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ТЕРМОДЕСОРБЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВАНАДИЙ-СУЛЬФАТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

В. В. С короход , В. К . П опов, В. П . Б у т а к о в а ,  
П . Д .  Р у с ь я н о в а

Тепмодесорбционным методом с линейным подъемом температуры исследованы 
катализаторы с различным соотношением V : К : Si. Обнаружено несколько форм кис­
лорода^ десорбирующегося в процессе нагревания катализатора. Кислород, десорби- 

до ^20° не пРинимает участия в мягком окислении нафталина. При 
400 С и выше обнаружены две формы кислорода, которые, очевидно, принимают 
участие в окислении нафталина во фталевый ангидрид и нафтохинон.

При использовании вместо K2S04 соединений Li2S04, Na2S04, Rb2S04 энергия ак- 
тивации десорбции располагается в ряд Етщ<Ет^а< Е к^ё.Екъ и зависит от Соотношения 
V : Me (Me -  Li, Na, К, Rb). С ростом отношения V : Me прочность связи кислорода 
с катализатором уменьшается.

Показано, что обнаруженный кислород находится не только на поверхности, но 
и в объеме катализатора.
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УДК 545.85
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ RbCl -  СгС12

П. А. Р а т ьк о в С к и й , Т . А. П р и б ы т к о в а ,  Г . И . Н ови ков

Исследование состава паровой фазы в системе RbCl-CrCl2 проводили с исполь­
зованием эффузионного метода Кнудсена с одновременным масс-спектрометрическим 
анализом состава паровой фазы. Синтез комплексных соединений осуществляли пу­
тем сплавления стехиометрических смесей соответствующих хлоридов при темпера­
турах, несколько превышающих точки плавления индивидуальных соединений. Пре­
параты идентифицировали рентгенографически.

В масс-спектре пара в системе RbCl—СгС12 при энергии ионизирующих электро­
нов 60 э.в., токе эмиссии 1 ма, ускоряющем напряжении 2 кв, питании вторичного 
электронного умножителя 4,2 кв и 937 К зарегистрированы ионные токи соответ­
ствующие ионам Rb+, RbCl+, Rb2Cl+, Cr+, CrCl+, CrCl2+, Cr2Cl3+, Cr,Cl4+,’ RbCrCl2+ 
в соотношении 3780 : 185 : 250 : 50 : 36 : 100 : 2 : 5 : 141. Из анализа кривых зависи­
мости интенсивности ионного тока от энергии ионизирующих электронов и их зави­
симостей во времени при постоянной температуре и при изменении температуры сде­
лан вывод, что при нагревании в глубоком вакууме наряду с процессом испарения 
комплексного соединения

{RbCrCl3} =  (RbCrCl3)
имеет место в незначительной степени процесс термической диссоциации

[RbCrCl3] =  (RbCl) + (CrCl2) .

Методом полного изотермического испарения было измерено давление насыщен­
ного пара (RbCrCl3) для процесса испарения, которое описывается уравнением

lg Р [мм рт. ст.] =11,46+0,40- (И 695+405) /Г.

Энтальпия и энтропия процесса сублимации при стандартных условиях соответ­
ственно равны 62,4±2,0 ккал/моль и 51,8±2,0 э.е.
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