
Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Химическая технология керамики и огнеупоров» (часть 1) 

 

1. Понятие керамики. История  развития технологии керамики. Классификация керами-

ческих материалов.  

2. Классификация керамических материалов. Современное состояние и перспективы 

развития промышленности керамических материалов в РБ. 

3. Строение керамики. Кристаллическая, стекловидная и газовая фазы. Структура и 

текстура керамического черепка.  

4. Физико-химические свойства керамических материалов (плотность, пористость и во-

допоглощение керамики). Классификация пор по виду и размерам, проницаемость 

системы. Влияние пористости на основные эксплуатационные свойства керамики. 

5. Механические и упругие свойства керамических материалов.  

6. Теплофизические и термические свойства керамических материалов (теплоемкость, 

теплопроводность, температурный коэффициент линейного расширения, постоян-

ство объема и массы при нагревании, огнеупорность и термостойкость).  

7. Пластичные сырьевые материалы (глины, каолины, бентониты). Строение глинооб-

разующих минералов, химический и гранулометрический состав глин.  

8. Вещественный состав глин. Строение глинообразующих минералов, примеси в гли-

нах.  

9. Свойства глин (водные, механические, сушильные, термические, технологические). 

Система «глинавода».  

10.  Основные месторождения глин и каолинов, сырьевая база Республики Беларусь. 

11. Отощающие и выгорающие компоненты керамических масс. Природные и искус-

ственные отощители. Назначение, свойства, получение. 

12. Флюсующие сырьевые компоненты. Классификация и роль в керамических массах. 

Выбор плавней для различных видов керамики. 

13.  Специальные материалы для регулирования технологических свойств керамических 

масс (технологические связки, пластификаторы, электролиты, стабилизаторы, по-

верхностно-активные вещества). 

14. Общая характеристика основных стадий технологического процесса производства 

керамических изделий.   

15.  Классификация способов измельчения. Дробление материалов. Помол. Степень из-

мельчения.  

16.  Смешивание материалов и подготовка масс. Основные схемы подготовки грубозер-

нистых (полусухих и пластичных) и тонкозернистых масс (полусухих, пластичных и 

шликеров).  

17. Процессы обезвоживания шликеров при мокром способе подготовки массы (филь-

трование, распылительная сушка). Вакуумирование и вылеживание пластичных 

масс.  

18. Основы процесса пластического формование керамических изделий. Способы пла-

стического формования (выдавливание или протяжка через профильные мундштуки, 

допрессовка или прессштамповка, раскатка в тела вращения). 

19.  Сущность процесса полусухого прессования керамических изделий. Стадии прессо-

вания. Методы формования изделий из порошкообразных масс.  

20. Методы формования изделий из шликеров (литье в гипсовые и полимерные формы). 

Регулирование реологических свойств шликеров. Виды электролитов и подбор их 

оптимального количества. 
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