
Вопросы к экзамену по дисциплине “Химическая технология керамики и огенеупоров”.  

Часть 2. 

 
1. Теоретические основы и стадии процесса сушки керамических полуфабрикатов. 

2. Особенности изменения объема при сушке глиносодержащих полуфабрикатов. Причины и 

виды напряжений, возникающих при сушке глин и глиносодержащих масс.  

3. Процессы влагопроводности и термопроводности при сушке полуфабрикатов. Внешняя и 

внутренняя диффузия влаги при сушке, способы их регулирования. 

4. Методы и режимы сушки в керамической технологии (конвективный, радиационный и др.). 

5. Определение и периоды процесса спекания керамики. Движущая сила процесса. 

6. Классификация механизмов спекания. Режимы обжига керамических изделий. Процессы, 

протекающие при обжиге. 

7. Спекание керамики с участием жидкой фазы. Различные варианты этого вида спекания. 

Влияние свойств и строения расплава на процесс спекания с участием жидкой фазы. 

8. Понятие о твердофазовом спекании керамики. Механизмы переноса вещества, движущая 

сила процесса. 

9. Реакционное спекание керамики при взаимодействии материала с газовой средой обжига.  

10. Пористые керамические материалы различного назначения и их свойства 

(теплоизоляционные, акустические, фильтрующие). 

11. Типы пористых структур и их характеристика. Классификация пористых материалов. 

12. Методы поризации керамических структур и сравнительная характеристика получаемых 

материалов. 

13. Получение пористых керамических материалов методом выгорающих добавок. Требования 

к выгорающим добавкам. 

14. Получение пористой теплоизоляционной керамики с использованием пенообразователей. 

15. Ангобы, их назначение и классификация.  

16. Сырьевые материалы, применяемые для получения ангобов. Способы приготовления и 

нанесения ангобов. 

17. Глазури для керамических изделий, их классификация. Характеристика составов глазурей.  

18. Фриттованные и нефриттованные глазури, свойства, преимущества и недостатки. Области 

применения.  

19. Свойства глазурей, их зависимость от химического состава, регулирование и расчет 

свойств. Основные критерии подбора глазурей к керамическому черепку. Способы приготовления и 

нанесения глазурей. 

20. Сырые тугоплавкие глазури. Сырьевые материалы, приготовление глазурной суспензии 

(параметры: плотность, влажность, тонина помола и т.д.). 

21. Технологический процесс получения фриттованных глазурей (приготовление шихты, 

получение расплава, применяемые установки для фриттования). 

22. Глушенные и матовые глазури для керамики. Особенности получения. 

23. Способы нанесения глазурных покрытий на изделия. Дефекты глазурных покрытий, их 

причины и способы устранения. 

24. Назначение и виды декорирования. Материалы и инструменты, применяемые для 

декорирования. 

25. Керамические пигменты и керамические краски (подглазурные и надглазурные). Способы 

приготовления и нанесения красок. 

26. Методы декорирования керамических изделий. Закрепительный обжиг декора, его режимы. 

27. Подглазурное и надглазурное декорирование керамических изделий, отличительные 

особенности. 

28. Препараты благородных металлов, люстры, легкоплавкие флюсы для керамических красок, 

способы получения. 

29. Пористые формы, применяемые для литья изделий. Преимущества и недостатки. Свойства 

гипсовых форм, исходные материалы для их производства.  

30. Приготовление и процесс твердения гипсового раствора. Последовательность изготовления 

гипсовых форм для литья и пластического формования. 
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