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Комплексы этиопорфирина с переходными металлами могут быть 

выделены из нефти в виде смеси изомеров или получены селективно путем 

конденсации алкилзамещенных пирролов или дипиррометенов и 

комплексообразования с солями металлов [1]. Спектры поглощения 

комплексов типичны для порфиринов, содержат две низкоинтенсивные 

компоненты полосы Q и высокоинтенсивную полосу Соре[2]. 

Тонкие пленки синтезированного комплекса I изомера этиопорфирина 

с хлоридом индия обладает высокой фоточувствительностью и низкой 

темновой проводимостью. Соотношение интенсивностей максимумов 

поглощения полос Q1 и Соре индиевого комплекса возрастает при переходе 

от растворов к тонким пленкам с 1:25.7(хлороформ) до 1:4.4(опт.стекло). 

Однако, вклад полос поглощения Соре и Q (суммарный) в эффективность 

тонкопленочного фотовольтаического элемента на его основе практически 

равен (1:1.04). 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №20-13-00285. 
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