Вопросы к экзаменационным билетам
по курсу

«Технология автоклавных материалов и изделий»

1. Основные направления научно-исследовательских работ в области ресурсосбережения и интенсификации в технологии автоклавных материалов и изделий.

2. Характеристика кварцевого песка, щебня и гравия. Требования, предъявляемые к ним.

3. Требования к извести и цементу для производства автоклавных материалов. Альтернативное природное и техногенное сырье.

4. Свойства портландцемента.

5. Быстротвердеющий и высокопрочный портландцементы. Способы получения.

6. Кремнеземистый, низкотермичный, сульфатостойкий, карбонатный портландцементы.

7. Пуццолановый портландцемент. Характеристика пуццолановых добавок.

8. Шлакопортландцемент. Характеристика шлаков. Области применения шлакопортландцемента.

9. Разновидности газообразователей в производстве ячеистого бетона. Свойства алюминиевой пудры.

10. Взаимодействие в системе Ca(OH)2-SiO2-H2O при автоклавной обработке.

11. Химизация ячеистого бетона автоклавного твердения.

12. Свойства силикатного кирпича и ячеистого бетона.

13. Свойства плотного силикатного и цементного бетона.

14. Основы теории прочности цементного бетона.

15. Разновидности физической и химической коррозии автоклавных материалов.

16. Разновидности технологических схем производства силикатного кирпича. Безпомольная технология.
17. Отделение массоподготовки производства силикатного кирпича по силосной технологии.

18. Отделение прессования и автоклавирования производства силикатного кирпича.

19. Энерго- и ресурсосбережение в производстве силикатного кирпича.

20. Классификация ячеистых бетонов.

21. Подготовка сырьевых материалов и приготовление ячеистобетонной смеси.

22. Ударная, литьевая и др. технологии ячеистого бетона и их характеристика. Особенности технологических линий «Masa-Henke», «Wehrhahn» и др.

23. Отделение автоклавирования производства ячеистого бетона. Виды брака и меры по борьбе с ним.

24. Энерго- и ресурсосбережение в производстве ячеистого бетона.

25. Технология плотного силикатного бетона и ее разновидности.
26. Проектирование состава цементного бетона. Свойства бетонных смесей и их приготовление.

27. Технологические схемы производства цементного бетона.

28. Химические добавки для производства цементного бетона.

29. Пути энерго- и ресурсосбережения в производстве цементного бетона.

30. Сырьевые материалы для производства асбестоцементных изделий.

31. Отделение приготовления асбестоцементной суспензии.

32. Отделение формования асбестоцементных изделий по мокрому способу производства. Твердение изделий.

33. Пластичный и сухой способы производства асбестоцементных изделий.

34. Энерго- и ресурсосбережение в производстве асбестоцементных изделий.

35. Замена хризотил-асбеста на альтернативные волокнистые материалы.

36. Утилизация отходов производства ячеистого бетона и силикатного кирпича.

37. Утилизация отходов производства асбестоцементных изделий.

38. Меры по борьбе с физической и химической коррозией автоклавных материалов.

39. Характеристика синтезированных при автоклавной обработке гидросиликатов кальция. 

40. Производство окрашенного силикатного кирпича. Разновидности пигментов.
